
 

 

 

 

 

 

Karty BadaŒ materiağ·w i ustroj·w 

przeznaczonych do ochrony przed drganiami 

mechanicznymi  

na stanowiskach pracy 

 

 

 

  



Karta BadaŒ nr 1 

Oznaczenie pr·bki a (gruboŜĺ 20 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO20/1/2 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 2309 
g, frakcja: 0,0-1,0 mm, klej: TPUR 407 g 

GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki a 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,53 

0,028 0,44 

0,041 0,41 

0,055 0,38 

0,069 0,38 



Karta BadaŒ nr 2 

Oznaczenie pr·bki b (gruboŜĺ 20 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO20/1/3 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 3000 
g, frakcja: 0,0-1,0 mm, klej: TPUR 450 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 687 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki b 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,74 

0,028 0,62 

0,041 0,55 

0,055 0,49 

0,069 0,46 



Karta BadaŒ nr 3 

Oznaczenie pr·bki c (gruboŜĺ 20 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO20/1/4 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 2400 
g, frakcja: 0,0-1,0 mm, klej: TPUR 480 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 583 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki c 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,60 

0,028 0,50 

0,041 0,46 

0,055 0,43 

0,069 0,41 



 

Karta BadaŒ nr 4 

Oznaczenie pr·bki d (gruboŜĺ 20 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO20/2/1 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 2250 
g, frakcja: 0,8-2,0 mm, klej: TPUR 225 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 482 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki d 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,43 

0,028 0,41 

0,041 0,39 

0,055 0,39 

0,069 0,39 



 

Karta BadaŒ nr 5 

Oznaczenie pr·bki e (gruboŜĺ 20 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO20/2/5 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 3000 
g, frakcja: 0,8-2,0 mm, klej: TPUR 450 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 679 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki e 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

 
  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,71 

0,028 0,60 

0,041 0,54 

0,055 0,50 

0,069 0,48 



 

Karta BadaŒ nr 6 

Oznaczenie pr·bki f (gruboŜĺ 20 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO20/2/6 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 2750 
g, frakcja: 0,8-2,0 mm, klej: TPUR 550 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki f 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,67 

0,028 0,56 

0,041 0,52 

0,055 0,48 

0,069 0,46 



 

Karta BadaŒ nr 7 

Oznaczenie pr·bki g (gruboŜĺ 40 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO40/1/3 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 6000 
g, frakcja: 0,0-1,0 mm, klej: TPUR 900 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki g 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,66 

0,028 0,55 

0,041 0,50 

0,055 0,45 

0,069 0,43 



 

Karta BadaŒ nr 8 

Oznaczenie pr·bki h (gruboŜĺ 40 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO40/2/1 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 5500 
g, frakcja: 0,8-2,0 mm, klej: TPUR 550 g  

GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki h 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ przenoszenia 
Tt 

0,014 0,55 

0,028 0,45 

0,041 0,41 

0,055 0,37 

0,069 0,35 



 

Karta BadaŒ nr 9 

Oznaczenie pr·bki i (gruboŜĺ 40 mm) 

 Opis materiağu pr·bki 
Oznaczenie producenta: GT-WIBRO40/2/2 
granulat gumowy pozyskany w procesie recyklingu: SBR-NBR 4413 
g, frakcja: 0,0-2,0 mm, klej: TPUR 779 g 
 GňstoŜĺ objňtoŜciowa, kg/m3 515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1. Moduğ transmitancji dla pr·bki i 

 
Rys.2. KŃt przesuniňcia fazowego pomiňdzy sygnağami rejestrowanymi na dolnej i g·rnej powierzchni pr·bki 

  

 

hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
MPa 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜƴƻǎȊŜƴƛŀ 
Tt 

0,014 0,46 

0,028 0,41 

0,041 0,37 

0,055 0,36 

0,069 0,34 


